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sclenne | sufitowe




Szanowni Parstwo

Dystrybucjg i montazem profili dylatacyjnych niemieckiej firmy DEFLEX
Fugensysteme GmbH zajmujemy sie od 2003 roku. W tym czasie
dostarczylismy blisko 130 kilometréw profili réznego rodzaju i typu, z czego
wigkszos¢ zamontowaty nasze wtasne ekipy montazowe.

Dzigki najwyzszej jakoSci produktéw i profesjonalnemu montazowi profile
dylatacyjne DEFLEX zdobyty uznanie na rynku, stuzac naszym Klientom
bezawaryjnie przez wiele lat.

Szeroka gama typow i ciggte poszerzanie asortymentu pozwala nam
dobrac wspodlnie z Klientem optymalne technicznie | ekonomicznie
rozwigzanie do praktycznie kazdej sytuacji. Nasi doradcy techniczni sq do
Panstwa dyspozycji na kazdym etapie budowy poczawszy od wstepnej
koncepcji do odbioru koricowego.

Mozecie na nas liczy¢ takze po zakoriczeniu prac. Nie pozostawimy
Klientow bez pomocy jesli w przysztosci zmienig sie wymagania lub
przeznaczenie pomieszczen.

JesteSmy przekonani, Ze przekazujac w Panstwa rece ninigjszy katalog
utatwimy Parnstwu dokonanie wyboru wifaSciwego rozwigzania
technicznego. Bedziemy wdzieczni za wszelkie uwagi dotyczace zaréwno
zawartosci merytorycznej jak rowniez formy graficznej i sposobu
przedstawienia informacji.

Wybierajac BETOMAX wybieracie solidnego partnera i zadowolenie
Z dobrejinwestycji.

Betomax Polska S.A.

Zdjecie na oktadce przedstawia szpital Medicover w Warszawie, w ktérym zastosowano profile $cienne DEFLEX.
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WYTYCZNE DO DOBORU | PROJEKTOWANIA DYLATACJI

Dylatacja jest celowo utworzong szczeling w budynku lub obiekcie budowlanym, ktérej zadaniem jest umozliwienie niezaleznej pracy poszczegoinych czesci
budowli. Wydzielone elementy, ich fragmenty samodzielnie przenosza przewidywane obcigzenia, odksztatcenia i przesuniecia.

Prawidtowy dobor profilu dylatacyjnego przeznaczonego do przykrycia i zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej w budynkach stanowi nie tylko element
wykoniczenia estetycznego, ale ma jednoczes$nie umozliwi¢ prace konstrukcji pod wptywem zmiany temperatury, skurczu elementéw betonowych czy réznic
osiadan pomiedzy elementami budowli.

Wybér odpowiedniego profilu do szczelin dylatacyjnych ma dlatego decydujace znaczenie dla prawidtowego ich funkcjonowania.

Wzajemne przemieszczenia oraz szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej okre$lane sa na etapie projektu. Niemate znaczenie ma wobec tego jednostka
projektujaca, ktora decyduje o wyborze odpowiedniego systemu profili dylatacyjnych. Firma wykonawcza natomiast powinna przestrzega¢ zalecen
i wskazowek producenta systemu zabudowy szczelin dylatacyjnych.

Przemieszczenie poziome spowodowane wptywami termicznymi, skurczem betonu

Przemieszczenia pionowe spowodowane nierdwnomiernym osiadaniem, wptywami termicznymi
Przemieszczenia ztozone, taczny wptyw temperatury, obciazen zewnetrznych

Profile dylatacyjne $cienne i sufitowe nie maja do spetnienia tak wysokich wymogoéw jak w przypadku profili podtogowych. Jednakze i tu moga powsta¢ szkody
juz po zabudowaniu profili. Te szkody sg bezpo$rednim skutkiem nieprawidtowego wyboru profilu, jak réwniez niefachowego montazu. Wyjatkiem moze byé
montaz profili nazewnetrznych powierzchniach $cian budynkéw. W takim przypadku nalezy uwzglednic parcie wiatru na profile.

Przy wyborze wiasciwego profilu nalezy wzia¢ po uwage nastepujace kryteria:
a) przemieszczanie poziome

b) przemieszczanie pionowe

c) szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej

d) wysoko$¢ wbudowania profilu w konstrukcije

€) widoczng czes¢ profilu

f) inne materiaty, z ktorymi profil bedzie miat kontakt

g) zabezpieczenie przed dziataniem wody i wilgoci
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Wytyczne do doboru i projektowania dylataciji

WYTYCZNE DO DOBORU | PROJEKTOWANIA DYLATACJI

Przy doborze profilu $ciennego oraz sufitowego, oprocz ww. kryteriow nalezy wzia¢ pod uwage takie czynniki jak:

doktadno$¢ wykoriczenia krawedzi szczeliny dylatacyjnej,

rodzaj materiatu z jakiego wykonana jest konstrukcja obiektu,

montaz profilu w szczelinie dylatacyjnej czy poza nia,

przebieg szczeliny dylatacyjnej oraz jej szerokosg,

rodzaj wykoriczonych powierzchni,

stosowanie na terenach, gdzie wystepuja szkody gérnicze i trzesienia ziemi,

nadanie wnetrzu szczegdlnej estetyki,

miejsce stosowania np.: obiekty 0 duzych wymaganiach higieniczno-sanitarnych (szpitale, szkoty itp.),
rodzaj materiatu z jakiego wykonany jest profil: tworzywo sztuczne, aluminium, rodzaj wktadki.
stosowanie na zewnatrz czy wewnatrz obiektu

stosowanie wewnatrz pomieszczen narazonych na dziatanie agresywnych mediow.

Naktady pracy i koszty zwigzane z naprawami sg niewspotmiernie duze w stosunku do warto$ci weze$niejszego prawidtowego doboru i montazu

profili. Dlatego tez bardzo wazny jest prawidtowy dobdr konstrukcji profilowych DEFLEX.

Odpowiedni dobor profilinadaje obiektowi szczegolne walory estetyczne oraz funkcjonalne.

Niniejszy katalog powinien by¢ pomocny w projektowaniu zabudowy szczelin dylatacyjnych oraz w wyborze odpowiednich profili.

Jesli nadal jednak wystepuja niejasnosci prosimy o kontakt z nami, poniewaz jesteSmy przekonani, ze nawet dla specjalnych wymogéw mozemy
zaproponowac optymalne rozwigzanie.

W przypadku zapytania o dobor profilu dylatacyjnego nalezy podac:

szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej
kompensacje ruchu szczeliny dylatacyjnej
wysoko$¢ wbudowania profilu w konstrukcje
miejsce stosowania

Opis symboli profilu

'oznaczenie profilu naroznego

DEFLEX E 21/P-030

seria  w szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej




WYTYCZNE DO DOBORU | PROJEKTOWANIA DYLATACJI

W tabeli ponizej zestawiamy najwazniejsze cechy profili dylatacyjnych firmy DEFLEX utatwiajace wstepny wybor wiasciwego rozwigzania.

- . Szerokos¢ Zastosowanie Materiat Kierunek przemieszczania
Typ profili dylatacyjnych dylatacji
[mm]  Wewnetrzny Zewnetrzny ~Aluminium  Elastomer PCW Inne Poziomy Pionowy  Poprzeczny Str.

Profile $cienne

DEFLEX 21/P - profile naktadkowe ‘ 10+30 ° ° ° ° ° ° 18

DEFLEX 22/P - profile naktadkowe % $ 15+35 ° ° ° ° 20
DEFLEX 23/W - profile naktadkowe T 10+100 ° ° ° ° ° 22
DEFLEX 360 - profile naktadkowe e .. 50+100 ° ° ] ] 24
¥

DEFLEX 399 - profile podtynkowe \\ 100+200 ° [ ° ° ° ° 26
DEFLEX 21/N - profile wewnetrzne ‘ 8+100 ° ° ° ° ° ° 28
Profile sufitowe

DEFLEX 323 - profile naktadkowe 30+100 ° ° ° o ° ° 30
Profile Scienne i sufitowe

DEFLEX 319 - profile naktadkowe i . 50+140 ° ° ° ° ° 32
DEFLEX 320 - profile naktadkowe 50+120 ° ° ° ° ° ° 34

DEFLEX 321 - profile naktadkowe . 50+140 ° ° ° ° ° ° 36
DEFLEX 322 - profile naktadkowe 30+350 ° o ° . o ° o 38

DEFLEX 324 - profile naktadkowe

DEFLEX 318 - profile podtynkowe & 30+50 ° ° ocyni‘:v'vana ° ° ° 42
L ]

~ 30+350 ° ° ° ° ° ° ° 40

DEFLEX 326 - profile podtynkowe 30+350 ° ° [ ° ° ° ° 44

DEFLEX 353 - profile podtynkowe 32 ° ° ° ° ° ° 46

DEFLEX 397 - profile podtynkowe 30+65 ° o [ ° ° o o 48

30+50 ° ° ° stal ° ° ° 50

nierdzewna

DEFLEX 398 - profile podtynkowe
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WLASCIWOSCI MATERIALOW | ODPORNOSC CHEMICZNA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Profile dylatacyjne oraz wktadki wytwarzane sg z wysokiej jakosci materiatow. Odpowiadajg one aktualnym przepisomi wymaganiom.
Ponizej przedstawiono wtasciwosci poszczegolinych materiatéw oraz ich odpornos¢ chemiczna.

Nitriflex® wg normy DIN 18541

Materiat bazowy Nitriflex® odpowiada normie DIN 18541. Jest to kombinacja specjalnie dobranych komponentow, ktére posiadaja dodatkowa,
rezerwe przekraczajacq wymogi normy. Wykonany wg normy DIN 18541, do najwyzszych wymogow, produkcja kontrolowana przez
MPA Dortmund.

Nitriflex® wg normy zaktadowej

Materiat, z ktérego produkowane sg wktadki do profili dylatacyjnych jest kombinacjg specjalnie dobranych komponentéw PCW i kauczuku.
Materiat ten sprawdzit sie na przestrzeni lat stosowania go w uszczelnieniach przerw dylatacyjnych o podwyzszonych wymogach.

Tasmy wykonane z Nitriflexu posiadajg najwyzsze wydtuzenie przy rozcigganiu, najlepsza odpornos¢ na dziatanie chemikaliow, starzenie,
oraz elastyczno$¢ kauczuku.

Zgrzewanie tych tasm nie przysparza zadnych probleméw, gdyz materiat ten posiada bardzo dobrg przewodnosé cieplng, Z tego powodu nie
powinno si¢ stosowac dotgczenia tych tasm zgrzewarek o mocy ponizej 300 W.

Besaflex® (W-PCW)
Dlawymogéw jak dla Besaflex”.

Besaflex®

Wkiadki do profili dylatacyjnych Besaflex® z plastycznego PCW charakteryzujg sie wieloma dobrymi wtasciwosciami
i oszczednosciami w pdzniejszej eksploatacji. Elastyczny miekki PCW jest stosowany od lat trzydziestych ubiegtego stulecia, a jego
wiasciwosci sg nieustannie badane. Zanim zastosowano go do wktadek w profilach dylatacyjnych, odpowiednimi badaniami potwierdzono jego
wiasciwosci, a szczegolnie odporno$¢ na starzenie.

Wkiadki do profili dylatacyjnych Besaflex” spetniajg wszelkie standardowe wymagania, dzieki czemu sg szeroko stosowane na rynku
budowlanym.

Sa odporne na dziatanie kwasnych i alkalicznych roztwordw, procesy gnilne oraz wszelkie inne naturalnie wystepujace czynniki.

Profile sg wykonywane réwniez z innych materiatéw np.
* PMMA (Polimetyloakrylat)

*PS (Polistyrol)

*ABS (Kauczuk Butadienowo Akrylo-Nitrylowy)

*PP (Polipropylen)

*PE (Polietylen)




materiat
twardo$¢ Shora A
gestosc
wytrzymatos$¢ na rozcigganie
wydtuzenie przy zerwaniu
wydtuzenie przy rozerwaniu w temp. 23 °C
odporno$¢ na rozerwanie
odchytka wymiarowa
wspotczynnik rozszerzalnoci liniowej

ogniotrwato$¢

utlenianie, kwasy, zasady, mikroorganizmy, promieniowanie UV. Materiat odporny na starzenie i trwale elastyczny.

materiat
twardo$¢ Shora A
gestos¢é
wytrzymato$¢ na rozcigganie
wydtuzenie przy zerwaniu
wydtuzenie przy rozerwaniu w temp. 23 °C
odporno$¢ na rozerwanie
odchytka wymiarowa
wspotczynnik rozszerzalnoci liniowej

ogniotrwatos¢

Materiat odporny na starzenie.

Materiat nie zawiera otowiu, kadmu oraz formaldehydéw. Materiat nadaje sie do stosowania w obszarach zewnetrznych. Odporny na: oleje, masy bitumiczne,

Materiat nie zawiera otowiu, kadmu oraz formaldehydow. Materiat nadaje sie do stosowania w obszarach zewnetrznych. Odporny na: utlenianie, kwasy, zasady.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Nitriflex° wedtug normy DIN 18541 metoda badawcza
67 +/-5 1ISO 868
ISOR 1183

1,25 +/- 0,02 glem’
> 10 N/mm’ ISOR 527-2
> 350 % ISOR 527-2
> 350 % DIN 53504
> 14 Nimm’ DIN 53504
+-0,7 % DIN 16941
15-17 x 10 K" DIN 53752

B2

metoda badawcza

Besaflex” (PCW)
70 +-5 IS0 868
141 +/- 0,03 glom® ISOR 1183
> 10 N/mm’ ISO R 527-2
> 250 % ISO R 527-2
> 250 % DIN 53504
> 10 Nimm? DIN 53504
=07 % DIN 16941
15-17 x 10°K- DIN 53752

B2
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WLASCIWOSCI MATERIALOW | ODPORNOSC CHEMICZNA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

materiat Termoplastyczny Elastomer metoda badawcza
twardo$¢ Shora A 72 +/-5
gestose 1,11 +/- 0,03 g/om’
wytrzymatos$¢ na rozcigganie 5,0 MPa ISO 37
wydtuzenie przy zerwaniu 470 % ISO 37
wytrzymato$¢ przy rozerwaniu 27 N/mm ISO 34 metoda C
odchytka wymiarowa +-0,7 % DIN 16941
wspélczynnik rozszerzalnosci liniowej 15-17 x 10°K” DIN 53752
przydatno$¢ do zaginania >-60 °C BS 2782 cz. 1
odksztatcenie po Sciskaniu 23 % ISO 815typ B
odporno$¢ na dziatanie ozonu
i promieniowania UV Brak peknie¢ i rys 1ISO 1431/1
ognioodpornosé B2

Materiat nie zawiera otowiu, kadmu oraz formaldehydéw. Materiat nadaje sie do stosowania w obszarach zewnetrznych.

materiat Besaflex” (twardy H-PCW) Polipropylen (PP) metoda badawcza
gestosc 1,52 glem’ 1,04 g/cm3 DIN 53479
temperatura mieknienia materiatu 80 °C DIN 53460/B
modut elastycznosci 3200 N/mm’ DIN 534457
wytrzymato$¢ na rozciaganie 65 N/mm’ 24 Nimm’ DIN 53455
twardos¢ kulkowa 120 N/mm? DIN 53446
absorbcja wody 0,04 % DIN 53495
wytrzymato$¢ na zginanie 92 N/mm’ DIN 53452
kompensacja 65 % 130 % DIN 53455
udarno$é z karbem w temp. 23 °C 5,5 KJ/m’ 18 KJ/m’ DIN 53453
tolerancja liniowa +-0,7 % DIN 16941
wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej 8x10°K" DIN 53752
ogniotrwato$¢ B2 B1

Materiat nie zawiera otowiu, kadmu oraz formaldehyddw. Materiat nadaje sie do stosowania w obszarach zewnetrznych.




SPECYFIKACJA MATERIALOWA

materiat

gesto$¢ surowa
stopien twardosci
absorbcja wody
odksztatcenie po Sciskaniu
wytrzymato$¢ na rozcigganie
wytrzymato$¢ na rozerwanie
wytrzymato$¢ na temperature
wytrzymatos¢ na Scieranie
palnos¢

ognioodpornoscé

materiat
umowna granica plastycznosci Rp,,
wytrzymatos$¢ na rozcigganie R,

wydtuzenie A,

warto$¢ orientacyjna

warto$¢ orientacyjna
przewodno$¢ cieplna przy temp. 20 °C

gestosc
wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej
modut sprezystosci podtuznej (Younga)
modut sprezystosci poprzecznej (Kirchoffa)
liczba Poissona

ogniotrwato$¢

Kauczuk (NR/SBR)

180-200 g/cm’
RE 42/43
3-5%

25 %

10,2 kp/em”®
2,8 kplem®
-20/+80 °C
dobry
tatwo palny

B3

aluminium wedtug normy PN-EN 755
min. 160 N/mm’
min. 215 N/mm’

min. 12 %
twardos¢
ok../approx. 10
ok../approx. 60
190 W/m, °C
2,7 kg/dm®
23x10°1/°C
70000 N/mm’
27000 N/mm’
0,33

A1

metoda badawcza

ASTM
ASTM

ASTM D 1056

metoda badawcza

wg/to Webster B

wg/to Vickers
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Besaﬂex:(W-PCW) Nitriflex®
czynnik korozyjny stezenie (%) temp.(°C) Besaflex” (S-PCW)
ocena
spaliny zawierajace dwutlenek wegla dowolne 60 b b
spaliny zawierajace kwas chlorowodorowy dowolne 60 b b
Scieki 20 b b
kwas mrowkowy 10 20 nie badano b
amoniak, ciekty e i Y i
nasycony 40 b b
aceton dowolne 20 u bb
acetylen 100 20 bb bb
roztwor chlorohydryny acetylenu 20 u u
czterobromek acetylenu 100 20 u u
octan etylu 100 20 u u
eter etylowy 100 20 u u
alkohol etylowy 51;8 gg 3 E
glikol etylenu 100 gg bub E
réznego rodzaju atuny dowolne 40 b b
sole aluminium dowolne 40 b b
amoniak, roztwdr wodny naszlgony 28 E g
sole amonowe, roztwor wodny dowolne 60 b b
anilina 100 20 u u
benzyna 100 20 u b
benzen 100 20 u bb
kwasny siarczan, roztwoér wodny dowolne gg bbb E
octan ofowiu, roztwér wodny 20 b b
woda Javel (fug wybielajacy) 15 20 bb b
octan butylu 100 20 u u
borax (boran sodu) nie badano
borax, roztwor dowolne 40 b b
kwas borny dowolne 60 b b
brom (gazowy i ciekly) 20 u u
kwas bromowodorowy dowolne 40 b b
maslanka 20 nie badano b
buna(latex) 20 b b
butadien 100 20 u u
butanol 100 20 u u
chlorek wapna, roztwor wodny dowolne 60 b b
siarczek wapnia, roztwor wodny 20 nie badano nie badano
azotan wapnia 20 nie badano nie badano

Skréty: b = odporny, bb = czeSciowo odporny, u = nieodporny




SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Besaflexi (W-PCW) Nitriflex®
czynnik korozyjny stezenie (%) temp.(°C) Besaflex” (S-PCW)
ocena
fenol 20 nie badano nie badano
chlor dowolne 20 u u
woda chlorowa 20 nie badano b
chlorometyl 100 20 u nie badano
atun potasowo-chromowy, roztwér wodny dowolne 40 b b
kwas chromowy 0,2-10 20 b b
olej napedowy, olej hydrauliczny 188 gg bub b
dekstryna, roztwér wodny nasycony 60 b b
sole nawozowe, roztwor wodny dowolne 40 b b
chlorek zelazowy dowolne 20 u u
20 b b
kwas octowy, roztwdr wodny 6 40 bb b
60 bb bb
kwas octowy (ocet winny) ig gg b
bezwodny kwas octowy 100 20 u nie badano
ester octowy 100 20 u nie badano
zelazocyjanek dowolne 60 b b
tluszcze, zawiesina wodna 20 bb b
tluszcze roslinne i zwierzece 100 20 u b
kapiel utrwalajaca 40 b b
formaldehyd, roztwér wodny 30 20 bb bb
formalina 20 nie badano nie badano
freon 12 100 20 bb bb
kwas garbnikowy nie badano nie badano
gliceryna nie badano nie badano
glikol b b
glukoza nasycony 20 b b
mocznik dowolne 60 b b
olej opatowy nie badano b
ciekly nawoz b b
6 40 b b
15 60 bb bb
wodorotlenek potasu 30 20 bb b
stezony /conc. 20 bb bb
stezony /conc. 40 u bb
dwuchromian potasu, roztwér wodny nasycony 20 b b
nadsiarczan potasu, roztwor wodny nasycony 40 b b

Skroty: b = odporny, bb = czesciowo odporny, u = nieodporny
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Besaﬂex:(W-PCW) Nitriflex®
czynnik korozyjny stezenie (%) temp.(°C) Besaflex” (S-PCW)
ocena
sole potasowe dowolne 60 b b
karbolineum 20 u nie badano
chlorek sodu, roztwér wodny dozwolone 60 b b
kwas weglowy dozwolone 40 u b
weglowodory nasycony 20 u b
siarczan miedzi, roztwdr wodny dozwolone 60 b b
olej Iniany 100 60 e bidano nie badano
sole magnezu, roztwor wodny dozwolone 60 b b
metanol 100 20 u nie badano
chlorek metylenu 100 20 u nie badano
kwas mlekowy 20 nie badano nie badano
naftalen jednobromowy 100 20 nie badano E
sole sodowe, patrz: chlorek sodu
wodorotlenek sodu, roztwér wodny 20 nie badano nie badano
sole niklu, roztwér wodny dowolne 60 b b
nitrogliceryna 100 20 u nie badano
lakier nitrocelulozowy state 20 u b
olej, patrz: tuszcze, olej napedowy itp.
oleum 10 20 u nie badano
kwas szczawiowy nie badano nie badano
ozon 20 bb bb
parafina nie badano nie badano
widkna Pe-Ce state 20 u nie badano
fenol, roztwor wodny dowolne 20 u bb
pieciotlenek fosforu 100 20 b b
kwas fosforowy, roztwér wodny dowolne 60 b b
ramasite 20 b b
olej rycynowy nie badano nie badano
20 b b
6 40 b nie badano
60 b nie badano
kwas azotowy 3 20 bb b
15 20 bb b
65 20 bb nie badano
40 u nie badano

Skréty: b = odporny, bb = czesciowo odporny, u = nieodporny




SPECYFIKACJA MATERIALOWA

czynnik korozyjny

kwas solny
stona woda
smar ptynny, olej wrzecionowy itp.
dwutlenek siarki, gazowy

dwusiarczek wegla
kwas siarkowy

tlenek siarki w stanie gazowym
roztwér mydta
azotan srebra
smar Stauffera
czterochlorek wegla
smota
atrament

toluen
olej transformatorowy

tréjchloroetylen
kwas nadchlorowy
mocz
woda nasycona CO2
woda deszczowa
woda skondensowana
woda (uboga w wapn)
miekka woda
woda (z wysoka zawarto$cig gipsu)
woda z jeziora
woda z rzeki
woda lodowcowa
woda morska
szkto wodne
wino czerwone i biate
nadtlenek wodoru
ksylen
sole cynku
sacharoza

kwas cytrynowy

BesaflexZ(W-PCW) Nitriflex®
stezenie (%) temp.(°C) Besaflex” (S-PCW)
ocena

dowolne 60 b b

40 nie badano b

100 40 bb bb
dowolne 40 bb nie badano
100 20 u nie badano

10 20 bb b

60 40 bb bb
100 20 u nie badano

nasycony 20 b b

10 60 b b

100 40 bb b

100 20 u b

nie badano b

30 b b

100 20 u bb

100 gg bub bub
100 20 u nie badano

dowolne 20 bb b

20 b b

100 20 u b

b b

b b

b b

b b

b b

b b

b b

b b

b b

b b

b b

do 30 40 b b
nie badano nie badano

dowolne 60 b b

nie badano b

nie badano bb

Skréty: b = odporny, bb = czesciowo odporny, u = nieodporny
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Profile scienne

DEFLEX 21/P - PROFILE NAKLADKOWE

DEFLEX E 21/P

DEFLEX 21/P

OPIS TECHNICZNY

Elastyczny profil wykonany w catosci z elastomeru termoplastycznego. Jego zaletg jest mozliwo$¢ montazu w szczelinach dylatacjach z nieregularnymi
i uszkodzonymi krawedziami, ktore maskowane sa przez wierzchnig czes¢ profilu. Profil przeznaczony do dylatacji w $cianach i elewacjach wykonanych
zardwno z betonu monolitycznego jak i z elementow prefabrykowanych.

Duza elastyczno$¢ oraz sprezystos¢ materiatu umozliwiajg fatwy i szybki montaz profilu. Profil moze by¢ stosowany zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
budynkéw. Specjalnie wyprofilowane powierzchnie boczne zapewniajg wiasciwe osadzenie w szczelinie dylatacyjnej, a co za tym idzie - zabezpieczenie
dylatacji przed wlewaniem sie do niej wody.

Profil powinien by¢ montowany w szczelinie dylatacyjnej nie majacej sfazowanych krawedzi.
Profil wystepuje w wersji ptaskiej oraz naroznej.

Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PLASKIE 21/P-010 21/P-015 21/P-020 21/P-030
PROFILE NAROZNE E 21/P-010 E 21/P-015 E 21/P-020 E 21/P-030
Fb mm] Loy e 10 15 20 30
BIMM  fmcsmampeos 25 35 45 75
SIMM et 25 35 45 75
H [mm] wysokos¢ zabudowy 25 30 35 40
Belmm]  oioysaseos 2 30 40 50
Sclmm]  promresa® 20 30 40 50
HE [mm] wysoko$¢ zabudowy 35 45 50 75
W2 [mm] et 3 (+21-1) 3 (+211) 7 (+21-5) 7 (+21-5)
Kolor czamy i szary "

Elastomer termoplastyczny (TPE) — materiat odporny m. in. na starzenie, promieniowanie UV, wptyw temperatury (od -40°C do +60°C),
Materiat charakteryzuje sie bardzo dobrg plastyczno$cig w niskich temepraturach. Posiada bardzo dobre wtasciwo$ci termoplastyczne.

Wktadka elastyczna produkowana jest zgodnie z norma zaktadowa.

Diugosc¢ standardowa [m] 2,5

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania profilu w dowolnym kolorze RAL - za doptata.
- oznaczenie profilu naroznego

DEFLEX E 21/P-030

.seria ‘w szeroko$é szczeliny dylatacyjnej




SCHEMATY MONTAZOWE
DEFLEX 21/P DEFLEX 21/P
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